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Ausgleichmasse 

Boden 3-15mm
Şapă de egalizare autonivelantă
	Informaţii de bază


Produsul: mortar uscat, predozat în fabrică, exclusiv pe bază de ciment. Este aplicabil manual sau mecanizat.
Domeniul de utilizare: mortar uscat, utilizat ca şapă autonivelantă pentru egalizarea denivelărilor şapelor brute, a pardoselilor vechi, mozaic etc., în spaţii interioare. Poate fi folosită chiar şi pentru nivelarea şapelor utilizate în cazul pardoselilor realizate cu sisteme de încălzire sub pardoseală. Este o şapă aplicabilă în strat subţire, aplicabilă  între 3 – 15 mm grosime. La exterior se va utiliza în zone ferite de ploaie.
Suportul pe care se aplică poate fi: beton, pietre naturale absorbante, şape de ciment sau ipsos (şape anhidride),  care să prezinte aderenţă minim 1 N/mm² şi umiditate reziduală maxim 2,5%, etc. Nu se recomandă pentru asfalt turnat.
	Punerea în operă


Tratarea stratului suport: Suportul trebuie să fie uscat, stabil, desprăfuit, fără pete de ulei sau vopsele, să nu prezinte desprinderi sau exfolieri, să nu fie îngheţat sau fisurat. După caz suportul se prelucrează mecanic (sablare, frezare). Golurile şi fisurile din suport se închid. Rosturile structurii de rezistenţă a clădirii trebuie să se regăsească şi în şapă, respectiv şi în straturile de finisaj ale pardoselii.
Înainte de aplicarea şapei Ausgleichmasse Boden 3-15mm, trebuie respectate următoarele:
· straturile suport absorbante, cum ar fi cele pe bază de ciment, ipsos, piatră poroasă, se tratează cu amorsă „LB-Knauf Estrichgrund” diluată cu apă 1:1. În cazul straturilor puternic absorbante, se aplică două straturi de amorsă – primul strat diluat cu apă 1:2, iar al doilea strat diluat cu apă 1:1. A se evita aplicarea amorsei în exces (băltirile).
· straturile suport neabsorbante, foarte dense, cum ar fi cele din piatră naturală, gresie, asfalt, se tratează cu amorsă specială „LB-Knauf Estrichgrund”, diluată cu apă 1:2. 
Se vor amorsa de asemenea şi suprafeţele de contact dintre perete şi şapă, pentru evitarea pătrunderii umezelii în perete. Se va respecta timpul de uscare al amorsei.
Amestecarea: Un sac de mortar uscat se amestecă cu mixerul de mână cu turaţie mică cu cca. 5l apă curată, până la obţinerea unui mortar de consistenţă uniformă, fluidă, fără aglomerări. Se lasă în repaus 2-3 minute, după care se mai amestecă o dată. Amestecarea se face pe cât posibil fără antrenarea aerului în amestec. În cazul prelucrării mecanizate amestecarea se va face cu pompe de amestecat şi aplicat mortare (ex.PFT G4/G5c, cu accesorizare corespunzătoare).
Testarea consistenţei şapei, după amestecarea cu apă a mortarului, se face pe o suprafaţă plană, neabsorbantă (folie), cu doza de verificare (dimensiuni: 5 cm înălţime, 3 cm diametru bază). Măsurătoare amprentei se face după încheierea timpului de curgere. Diametrul amprentei trebuie să fie maxim 12,5 cm.
Aplicarea: aplicarea se va face manual sau mecanizat.
În cazul unor cantităţi mici de pus în operă, pe suprafeţe restrânse, aplicarea şapei se face manual: mortarul fluid se toarnă din vas direct pe stratul suport.
În cazul cantităţilor mari de pus în operă, pe suprafeţe întinse, aplicarea şapei se face mecanizat: cu ajutorul pompelor de amestecat şi aplicat mortare (ex.PFT G4/G5c, cu accesorizare corespunzătoare). Înainte de aplicarea mortarului se va avea în vedere împărţirea suprafeţei în câmpuri de lucru mai mici.
În ambele variante, mortarul fluid se va turna în amplasament cât mai uniform. Se va dezaera cu rola cu ţepi şi/sau gletiera. Încăperile în care s-a turnat şapa, se vor aerisi timp de 2 zile după turnare.
Timp de aşteptare: Valoarea nominală a timpului de întărire este de 1 zi / 1 mm grosime strat de şapă. Temperaturile joase întârzie întărirea şapei, iar cele înalte o accelerează. Acoperirea şapei Ausgleichmasse Boden 3-15mm cu diferite straturi de uzură, se poate face atunci când umiditatea reziduală a acesteia este < 2,5%. Plăcile de gresie se pot aplica după uscarea şapei.
Finisaj: Sunt recomandate ca straturi de uzură următoarele materiale : mochetă, sol PVC, plăci ceramice etc.
Temperatura de lucru: peste + 5 oC (temperatura aerului, a mortarului şi a suportului)
Timp de lucru (cu produsulul preparat în găleată): ca. 20 minute.

Utilaje şi scule: mixer de mână sau pompă de amestecat şi aplicat mortare (ex.PFT G4/G5c, cu accesorizare corespunzătoare), mistrie, freton sau gletieră inoxidabilă, rolă de dezaerare, doză de verificare  a consistenţei.

	Date tehnice


Granulaţie maximă: 0,6mm

Rezistenţă la compresiune: >15 N/mm²

Rezistenţă la încovoiere: >5 N/mm²
Consum: cca. 1,6 kg/m² per 1mm
Grosime minimă: 3 mm
Grosime maximă: 15mm
Practicabil: după cca. 5 ore
Poate fi pus în sarcină: după cca. 72 ore
Depozitarea: 6 luni, în locuri uscate, pe grătare din lemn, în ambalaj original.
Mod de ambalare: saci 25 kg; 1,2 t = 1EURpalet înfoliat pt. protecţie la umiditate şi la radiaţii UV.
	Asigurarea calităţii 


Verificări în laboratoarele proprii ale fabricilor Lasselsberger-Knauf precum şi verificări în instituţiile autorizate de stat pentru verificare şi control. 

	Indicaţii 


Amestecarea mortarului se va face doar cu apă curată. Este interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale.

Utilajul de preparare şi furtunul (în cazul aplicării mecanizate) se vor curăţa în decurs de maxim 30 minute de la terminarea lucrului.

Se recomandă ca încălţămintea personalului care circulă pe suprafeţele proaspăt turnate să fie prevăzută cu tălpi cu cuie.
Temperatura aerului, a suportului şi a mortarului aplicat trebuie să fie minim +5°C, pe durata aplicării şi prizei mortarului. Suprafeţele prelucrate se vor feri de expunerea directă la ploaie, soare sau curenţi puternici de aer.

Se vor respecta normele specifice şi fişa tehnică a produsului.
Se vor respecta şi prevederile fişelor tehnice ale producătorilor materialelor cu care mortarul interacţionează.
Încadrare în clasa produselor chimice:
Xi iritant ; conţine ciment şi hidroxid de calciu.
R 36 - irită ochii; R 38 - irită pielea; R 43 - posibilă sensibilizare la contactul cu pielea; S 2 - a nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 24 - a se evita contactul cu pielea; S 25 - a se evita contactul cu ochii; S 26 - în cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă şi se va consulta medicul; S 37 - se vor folosi mănuşi de protecţie adecvate.
Evacuarea resturilor de material din şantier stabilită prin norma Ö-Norm S2100: 31409. Se va respecta legislaţia locală. Evacuat din şantier ca şi moloz, în stare întarită, nu prezintă nici un fel de pericole pentru mediul înconjurător.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Garanţia producătorului se referă numai la calitatea materialului. Indicaţiile privitoare la consumuri, cantităţi şi punere în operă sunt bazate pe experienţa producătorului. În condiţii de aplicare care se abat de la prevederile trecute în fişa tehnică, aceste indicaţii nu pot fi preluate ca atare. Indicaţiile conţinute în fişă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformităţii domeniului de aplicare din şantier cu cel prevăzut în fişa tehnică. Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi multiplicări, precum şi extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.
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